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Fichas Fundacion Musaat

FACHADAS ESPECIALES
FACHADAS CON AISLAMIENTO
CONTINUO (VENTILADAS Y SATE)

Las fachadas con aislamiento continuo son el tema de esta nueva entrega de las fichas practicas
elaborada por la Fundacién Musaat para contribuir a la mejora de la calidad de la edificacidn.

UNIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADAS ESPECIALES:
FACHADAS CON AISLAMIENTO CONTINUO
(VENTILADAS Y SATE)

Descripcion

Fachadas especiales formadas por una hoja principal que
actiia como soporte y sobre la que se sitla una capa de
aislamiento continua por el exterior, a la cual se le super-
ponen otros elementos constructivos, pudiendo conte-
ner o No una camara de aire externa.

Daio

Filtraciones, humedades y fisuraciones. ) ) o
Fig. 1: fachada ventilada con panel sintético rectangular.

Zonas afectadas danadas
La propia fachaday sus zonas anexas habitables.

Este Documento de Orientacién Técnica es continuacion del de Facha-
das especiales: tipos y caracteristicas generales (publicado en el nimero
154 de CERCHA) y desarrolla dos tipologias que no fueron tratadas en
el mismo. Las fachadas SATE (sistemas de aislamiento térmico por el ex-
terior), las cuales son un cerramiento con mucho futuro debido a las Gl-
timas modificaciones del CTE/DB-HE, asi como las fachadas ventiladas,
una tipologia con mas recorrido anterior. No hay que confundir este Ul-
timo tipo de fachada y denominacién con el de las fachadas convencio-
nales de ladrillo con cdmarade aire interior aireada/ventilada; por tanto,
las probleméticas y anomalias que pueden darse son diferentes, puesto
que el aislamiento esta por delante, con una cdmara de aire externay un Fig. 2: fachada ventilada con baldosas de piedra natural.
revestimiento con subestructura autoportante no estanco.

Problematicas habituales

Las fachadas con aislamiento continuo deben ser ejecutadas por personal con experiencia en este tipo de soluciones constructivas,
especialmente enlo relativo a algunas de las capas constituyentes. En este sentido, la disposicion de las fijaciones y de los perfiles me-
talicos que configuran la subestructura exterior de las fachadas ventiladas es una unidad critica que debe ser especialmente cuidada
para que todas las fases posteriores tengan el ajuste precisoy la calidad necesaria. De igual manera, en las fachadas SATE, la adheren-
cia/fijacion entre el aislamiento y el soporte, asi como entre este y las capas sucesivas, configuran un proceso de interconexion que
debe ser conjunto y compatible.

Cuando las premisas anteriores no se dan, en mayor o menor grado, suelen aparecer ciertas problematicas que pueden provocar
anomalias después. De esta forma, la aplicacién de un material o de una solucion constructiva de manera inadecuada, o sin cumplir los
parametros entre los que debe disponerse, es la causa mas comun de la aparicion de patologias en el futuro (en mas de un tercio de las
ocasiones totales). Le sigue, como segunda causa, la utilizacion de un sistema de anclaje y/o sujecion inadecuado, o que siéndolo, se aplica
de manera incorrecta. Finalmente, el encuentro con otros elementos del cerramiento es también un aspecto conflictivo, por cuanto mu-
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chas veces no se estudian a priori los puntos singulares; de esta forma, las ausencias o deficiencias de/en canalones y bajantes, asi como
la omision y mala disposicion de los goterones, se coloca en el tercer puesto del conjunto de causas problematicas en estas fachadas.

Estos dos tipos de cerramientos suelen tener como uno de sus puntos débiles de ejecucion la calidad de las fijaciones que necesi-
tan. Enlas fachadas ventiladas se da respecto a los montantes para anclar estos a la pared soporte, asi como en el revestimiento exte-
rior en relacion a estos montantes. En las fachadas SATE, se encuentra en las fijaciones de las planchas de aislamiento sobre la fabrica
soporte, asi como en la adherencia de las capas posteriores respecto a estas. Una buena identificacion de los procesos, asi como una
documentacion grafica bien definida en la fase de disefio, minimizaria estas situaciones.

Lesiones y deficiencias

B L os casos de fachadas que se han estudiado en el Andlisis estadistico nacional sobre patologias en la edificacion fueron aquellas que
obtuvieron alglin tipo de reclamacion judicial por los fallos existentes en los edificios y que, ademds, contaran con una sentencia firme.
Los tipos de fachadas analizadas, ordenadas de mayor a menor nimero de patologias contabilizadas, fueron las siguientes: fachadas
revestidas, fachadas cara vista y fachadas ventiladas, representando estas Ultimas una relacion de casos muy reducidos. El principal
motivo de ello es que los metros cuadrados construidos de fachadas ventiladas en Espana son algo absolutamente residual compara-
dos con los millones de metros cuadrados de las otras dos tipologias, lo cual implica que estadisticamente haya menos posibilidades
de que, a su vez, existan quejas y que estas, ademds, se materialicen en demandas judiciales.

Los conceptos técnico-constructivos de las lesiones que se dan en las fachadas ventiladas son, sin embargo, muy analogos a los del
resto de tipologfas. Su definicion y porcentajes se indican a continuacion:

Desprendimiento/levantamiento y/o rotura de piezas 34,62%
Humedades y/o filtraciones 26,92%
Manchas/suciedad y/o tonalidad 11,54%
Humedades por condensacion 11,54%
Fisuras en acabados 3,85%
Fisuras de origen constructivo 3,85%
Fisurasy desprendimientos en zonas de emparchado 3,85%
Otros/sin datos 3,83%

En este caso, los desprendimientos suelen concentrarse en las piezas del revestimiento exterior, las cuales son relativamente fra-
giles ante presiones e impactos, por su propia forma de colocacién y por los fallos en los sistemas de anclaje-fijacion.

A pesar de la existencia de la cAmara de aire ventilada, de la capa de aislamiento y de la hoja principal que actla como soporte, las
humedadesy filtraciones estan ala cabeza de la anterior clasificacién, como ocurre en las fachadas revestidas y las fachadas cara vista.
La razon de ello es que el agua no entra habitualmente por la parte ciega de los paramentos, sino por el encuentro entre estos y los
huecos (ventanasy puertas), ya que en esta tipologia tampoco se cuida en exceso los puntos singulares, los cuales deberian figurar en
el proyecto para concretar los detalles constructivos que fueran necesarios.

Analizando los procesos patoldgicos de las dos lesiones mas habituales (es decir, la interrelacién entre las patologias y las causas
que las provocan) se obtienen estos interesantes resultados (porcentajes expresados respecto al total de lesiones y procesos patolégicos
determinados):

Desprendimiento/levantamiento y/o rotura de piezas 34,62%
Sistema de anclaje y/o sujecion inadecuado/a 9,23%
Material y/o solucién constructiva inadecuada 7,69%
Ausencia o deficiencia de juntas entre piezas 3,85%
Corrosion de anclajes 3,85%

Humedades y/o filtraciones 26,92%
Material y/o solucién constructiva inadecuada 15,38%
Ausencia o deficiencia de sellado 7,69%
Ausencia o deficiencia de goterdn, canalon y/o bajantes 3,85%

W Enrelacion alas fachadas SATE, hay que indicar que en el Andlisis estadistico nacional sobre patologias en la edificaciéon no se contabi-
lizd ninguna lesion que fuera objeto de reclamacion judicial, después del estudio de los expedientes judiciales.

De cualquier manera, conociendo la forma de disposicion constructiva de esta tipologia de cerramiento, las humedades vy filtra-
ciones que se pueden dar en ella son también muy reducidas en relacién a la parte ciega de los pafos de fachadas. Nuevamente, los
puntos singulares son las ubicaciones mas criticas donde puede haber mayores problemas: vierteaguas (escasa entrega lateral, reducida
pendiente, poco vuelo, ausencia de goterdn...), jambas (distancia excesiva entre carpinteria y mochetas, guias de persiana empotradas que
tienen conexién directa con la cdmara de aire...), dinteles (apoyos insuficientes o incorrectos, capialzados deficientemente ensamblados con
la carpinteria...), etc.

Por otra parte, la existencia de otras lesiones o deficiencias (desprendimientos o roturas, fisuras y falta de adherencia de las capas
exteriores constitutivas del sistema constructivo) pueden darse de forma indistinta en cualquier parte de la superficie de estas fachadas;
esto seria debido a la incorrecta fijacion del aislante, a espesores inadecuados de los morteros de regularizacion, incumplimiento del
tiempo de fraguado, incorrecta interconexion entre capas o deficiente preparacion del soporte. Estas deficiencias pueden venir faci-
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litadas por la utilizacion de productos o materiales que no forman parte del mismo sistema o patente, que falle alguna de las piezas o
elementos constituyentes o que no sean compatibles entre si ciertos productos.

Recomendaciones técnico-constructivas

Eneste tipo de fachadas es muy importante tener un conocimiento general y variado sobre los distintos condicionantes y pardmetros
que deben tenerse en cuenta a la hora de la aplicacion del aislamiento en las obras. Por ello conviene consultar lo indicado en el Do-
cumento Consideraciones generales energéticas y aislantes [Fa-1] (aspectos generales, aspectos sobre el disefio y ejecucién, mapa con-
ceptual de las propiedades de los materiales térmico-aislantes, caracteristicas exigibles a los productos, etc.) y en el Documento Ca-
racteristicas técnicas de los aislamientos de fachada [Fa-2] (condiciones de la camara de aire, condiciones elementales de puesta en obra
de los aislantes, consideraciones sobre la no hidrofilia de los aislantes, tipos de materiales aislantes para colocar en las fachadas, etc.).

o FACHADAS VENTILADAS

e Definicidn y caracteristicas generales

Estan compuestas por una capa exterior (cominmente un revestimiento discontinuo), cdmara de aire, capas intermedias (aislante + muro

base u hoja principal) y capa interna (hoja interior o trasdosado). La ventilacion de la cdmara se provoca mediante la incorporacion de

rejillas inferiores y superiores, conectando el aire exterior con el contenido en esta, pero sin conexion alguna con el interior del edificio.
Antes de efectuar recomendaciones especificadas, es conveniente una definicion clara para distinguir técnicamente este cerra-

miento del otro tipo de fachadas que coloquialmente -y en ciertos ambitos- pueden denominarse también como ventiladas.

e Fachadas aireadas'”

Son fachadas convencionales de fabrica de ladrillo ya sean cara vista o revestidas por el exterior (mediante enfoscados o aplacados
adheridos). Esta fabrica conforma la hoja principal y exterior del cerramiento, tras la cual se sitta la capa de aislamiento y la hoja se-
cundaria (tabicon, placas de yeso laminados, etc.). Internamente, pueden incluir una camara de aire, la cual podra estar o no ventilada
(aireada) y situarse por delante o detras de dicho aislante. Cuando a la cAmara se le quiera dotar de aireacién, esta se situard entre la
parte posterior de la hoja principal y delante del aislamiento, pero no podremos denominarlas como "fachadas ventiladas", sino como
"fachadas convencionales con camara de aire interior ventilada o aireada", o simplemente, "fachadas aireadas".

e Fachadas ventiladas

Esta tipologia, también denominada como "fachadas transventiladas", no entra dentro de la consideracion de fachadas convencionales.
Se tratade unafachada especial que se caracteriza por tener una cdmara exterior ventiladay recubierta por una capa externa no estanca,
que estd sustentada por una subestructura metélica no oxidable. Este sistema elimina los puentes térmicos, pues la capa de aislamiento
estd dispuesta en continuo por delante de la hoja principal de ladrillo, que hace de muro soporte. Entre el aislante y el revestimiento
exterior se produce un efecto chimenea en la cdmara de aire que activa una ventilacion ascensional, mejorando las condiciones energé-
ticas. Las fachadas ventiladas permiten la utilizacion de distintos acabados (pétreos, ceramicos, metélicos, fendlicos, composites, etc.)
y configuran un sistema que ofrece excelentes prestaciones térmicas y acUsticas. Aquellas que tienen revestimientos con junta abierta
minimizan también los problemas tipicos derivados de la dilatacién en la capa de revestimiento.

Fig. 3: esquemas de composicion de las hojas en las fachadas convencionales y en la fachada especial con camara exterior ventilada.

WDenominacién creada por el autor para identificar este tipo de fachadas y distinguirla de manera clara del otro grupo.

Algunos especialistas, para otras variantes de fachadas con revestimientos ligeros, utilizan la denominacién de fachadas respirantes para aquellas que estan
constituidas por una cdmara de aire de dimensiones muy restringidas, de manera que solo existe una membrana que iguala la presién de vapor exterior e interior
de lacdmara, con el fin de evitar asi condensaciones en su interior.
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En las fachadas convencionales, la hoja principal (la formada por la fabrica de ladrillo) es también la hoja exterior (se encuentre o
no revestida). La hoja secundaria seria la hoja interior que estd formada por un tabique de ladrillo o un trasdosado de placa de yeso
laminado, normalmente. En las fachadas ventiladas, esta configuracion no es tan intuitiva, y la hoja sobre la que se acttia (a la que nor-
malmente se denomina "muro soporte") estard formada normalmente por una fabrica de ladrillo ceramico tosco (y, en algunos casos
o tramos, por un muro de hormigén). La fachada ventilada es la fachada especial mas usual, junto con los muros cortina, de entre los
distintos tipos heterogéneos e inconexos que existen de cerramientos especiales.

e Clasificacion y principales tipologias
Enla Tabla 1 se hace una clasificacion general de las fachadas ventiladas, en la que se aprecia la multitud de posibilidades estéticas y
constructivas con las que pueden llevarse a cabo.

CLASIFICACION DE LAS FACHADAS VENTILADAS SEGUN MATERIALES Y SISTEMAS

) , el prinEE ca i Sistemas de fabricas armadas pasantes ventiladas™ (variantes sobre ‘soporte compuesto’ o
Segun la hoja ‘autoportantes’)
principal S ; " ; - — T
Hoja principal revestida | Multiples variantes segun el tipo de revestimiento (ver clasificacion inferior de esta tabla)
Ladrillo Ceramico o de hormigén (perforados o macizos)
’ . Bloques Ceramico multialveolar o de hormigon
Seglin la hoja - p
; ntramado .
secundaria Con paneles de yeso laminado o paneles de cemento
autoportante
Panel composite Prefabricado de EPS revestido a doble cara por fibra de vidrio y otros similares
Regulable en vertical y Grapade Conuria oculta
horizontal anclajes Cam ufa vista
Perfiles 5
veriicales Con ufaoculta
Regulable en las tres Grapade -
. ; . Con unavista
direcciones anclajes
Con pivote
i6 Perfiles .
En funcién de la . Regulable en vertical y . L
subestructura soporte | verticalesy horizontal Grapa de anclaje con uia vista
(tipo de montaje) horizontales
Conufaoculta
Grapade .
No regulable be Conunavista
anclajes
Anclajes Con pivote
’ puntuales Con ufa oculta
Segln el Regulable en vertical y Grapade Con uRavista
tipo de horizontal anclajes
revestimiento Con pivote
Hidréfobo de fibra de vidrio, nticleo de yeso y revoco de
Revestidos mortero
De cemento con caras de malla de fibra de vidrio
Laminado compacto de resina con fibras de madera
Placas y paneles Compactos de minerales con polimeros
En funcion del material Vistos Composite: ldminas de aluminio con nuicleo de resina o
de acabado mineral
Lana mineral comprimida con tratamiento y acabado
decorativo
Planchas metaélicas De diversos metales y con geometrias diferentes
Piezas o Ceramicas Gres porceldnico o de cerdmica extruida
baldosas Piedra natural | Diversos formatos y materiales (marmol, granito, arenisca...)
Comentario: Para revestimientos de baldosas de gres, el tipo de montaje se hace solo con perfiles verticales, regulables en los ejes vertical y horizontal,
pudiendo ser la grapa de anclaje con ufia oculta o con ufia vista. Para este tipo de montaje y de regulacién con baldosas de piedra natural, el sistema de las
grapas suele ser con ufa vista. En el resto de los casos pueden ser aplicables a los restantes materiales, pero con geometrias, dimensiones y caracteristicas
que pueden variar segun los casos, los fabricantes y las patentes.
Nota: Esta clasificacion de las fachadas ventiladas es propia del autor, en base a los sistemas y materiales que existen en el mercado.

(*) Ver tabla 1 del Documento Ff-6  (Requisitos para el apoyo 'y la realizacién de juntas en las fachadas, publicado en el niimero 146 de CERCHA). Tabla
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Hay que indicar que, desde julio de 2012, es posible el Marcado CE via DITE/ETA (Documento de Idoneidad Técnico Europeo /
European Technical Approval) de los materiales y componentes para la disposicién de los revestimientos exteriores de fachadas, pues
la Comision Europea procedié a la aprobacion del ETAG 034 Kits for external wall cladding, estableciendo para estos productos un
esquema Unico de evaluacion a nivel europeo. EI ETAG 034 (European Technical Approval Guideline) se divide en dos partes:

Parte 1:  Kits de fachada ventilada formados por elementos de revestimiento vy los dispositivos asociados de fijacion.
Parte 2:  Kits de revestimiento de fachada formados por elementos de revestimiento, dispositivos asociados de fijacién,
subestructuray una capa opcional de aislamiento térmico.

Como en su momento TECNALIA informo sobre esta cuestion, el ETAG permite la elaboracion de un DITE del material de los
elementos de revestimiento (cerdmica, piedra, metal...). Ademas, es posible la determinacion de otra serie de prestaciones y ensayos,
como reaccion al fuego, estanqueidad de las juntas, aislamiento (térmico y acUstico), durabilidad, etc.

Fig. 4: vista de larejilla inferior de ventilacion de la cAmara de aire de una Fig. 5: colocacion de los montantes v las escuadras de sustentacion sobre la
fachada ventilada. hoja principal de una fachada ventilada.

A continuacion, vamos a comentar ciertos aspectos de los materiales y piezas utilizadas para la capa de revestimiento exterior, en
funcion de la utilizacion de algunos de los sistemas indicados en la Tabla 1.

« Placas de laminado compacto a alta presidn de resina termoendurecible con fibras de madera

Tienen la ventaja de que pueden conformarse con determinadas curvaturas en caso de ser necesario. Hay presentaciones con espe-
soresde 6,8, 10y 13 mm, los cuales se utilizaran segun las necesidades y el sistema de colocacién. Pueden emplearse fijaciones vistas
(como, por ejemplo, con tornillos de acero inoxidable o remaches de este mismo material o de aluminio), fijaciones ocultas (con casqui-
llos de expansion Mé, de laton o tornillos RVS) o fijaciones solapadas (tornillos o clips de fijacion). Las uniones se pueden ensamblar
conjuntas abiertas o cerradas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las placas pueden sufrir alteraciones dimensionales, princi-
palmente debido a la humedad relativa del aire.

« Paneles de cemento con caras de malla de fibra de vidrio

Dispone de un alma de cemento Portland con aditivos y aridos ligeros, reforzados en sus caras por una malla de fibra de vidrio re-
sistente a los alcalis. En la unién entre paneles se aplica un mortero de juntas y una cinta de juntas. A este sistema se le puede incluir
una ldmina impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua, que se utiliza como barrera de penetracion antihumedad en estos
cerramientos (el uso de esta lamina no es preceptivo). Hay también otras opciones de paneles de alta densidad con acabado visto, con
caracteristicas algo distintas segln el fabricante.

« Paneles hidrofobos de fibra de vidrio, nuicleo de yeso y revoco de mortero
Se trata de un panel que aporta un cierto aguante a la humedad con un tratamiento preimprimado, con un tratamiento final sobre la
misma (continuo o no continuo). Puede utilizarse en zonas no totalmente expuestas o en semiintemperie.

« Paneles de lana mineral comprimida con tratamiento y acabado decorativo

Es un sistema que puede colocarse sobre una subestructura de aluminio o de madera tratada, ya sea en aplicaciones ventiladas o no.
Se trata de paneles de 6-8 mm de lana de roca baséltica o volcanica con un acabado protector y decorativo. Hay que indicar que este
material constituye la capa de revestimiento exterior y no sustituye al aislante que va entre la cAmaray el soporte. Tienen la ventaja
de que pueden curvarse ligeramente en la obra para no hacer aristas vivas. Su forma de fijacion permite hacerse mediante atornillado,
remachado, adhesivo/encolado vy clip, pudiendo ser los bordes de las placas rectos o a media madera. La forma de colocacién puede
ser con juntas contiguas o con monte-solape enla linea horizontal.
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« Baldosas cerdmicas extruidas o de gres porcelanico

La geometria de estas piezas depende del fabricante en cuestion y el sistema de fijacion previsto. Las baldosas extruidas son piezas ce-
ramicas, habitualmente con huecos horizontales en el alma, muescas dorsales y terminacion superior e inferior a media madera. Uno de
los métodos de colocacion consiste en una serie de perfiles horizontales en U (perfileria secundaria) fijados sobre perfilesen T (perfileria
primaria). En los primeros puede colocarse un dispositivo de presién que haga mantenerse en su ubicaciony sin holguras de movimiento
alas baldosas cerdmicas (actia como muelle).

La colocacion de las baldosas de gres porcelanico (de menor espesor que las anteriores) se puede realizar tanto en disposicion ver-
tical como horizontal. Las juntas entre ellas deben ser siempre abiertas. Para aumentar la resistencia de las baldosas ceramicas, puede
ser conveniente que estas vengan de fabrica con una trama cuadricular de vidrio adherida por la cara posterior para prevenir desprendi-
mientos en caso de rotura de la pieza. Tanto en este sistema, como en todos los anteriores, los perfiles que conforman la subestructura
no deben disponerse a tope, sino con una holgura de =1 cm. De igual manera, debe haber un plan previo de estudio de la ubicacion de los
puntos singulares.

e Condiciones base para la disposicion del sistema

Enlafranjainferior de las fachadas no es extrafo que se decida no efectuar la camara de aire; es decir, que el trasdds del revestimien-
to exterior no esté en hueco, para lo cual se efectiia un macizado con mortero que sirve de "refuerzo y apoyo dorsal" a las piezas de
acabado. Esto se lleva a cabo dado que este sistema resulta fragil ante impactos imprevistos o vandalismo, especialmente, en los re-
vestimientos de piezas discontinuas de junta abiertay fijadas por su canto. Hay autores que aconsejan que esta franja sea del entorno
de 1,50 1,8 mde altura.

Parainiciar la ejecucion de este tipo de cerramiento, primeramente hay que disponer las escuadras de sustentacion, que son las que
permitirdn la transmisién de cargas de la subestructura a la hoja principal (muro soporte) mediante la introduccion de tacos quimicos
o de tornillos (en ocasiones de tipo autotaladrantes). Hay que decir que, en algunos sistemas/patentes, se prevé la colocacién de una
banda de espuma de polietileno (o material andlogo) que funciona como banda antiacustica, la cual dispone de una cara autoadhesiva
que se coloca en el dorso de las escuadras de sustentacion, con el fin de reducir la transmision del ruido procedente del exterior.

Una vez dispuestas estas escuadras de sustentacion, se colocara la subestructura portante (normalmente montantes de aluminio
que, en funcién de los esfuerzos que soporten, serdn de dos formatos: primarios y secundarios). Esta subestructura tiene que estar
moduladay distanciada segun el tipo de revestimiento a utilizar.

Segun loindicado, hay veces que se colocan diferentes elementos metdlicos intermedios para efectuar el enlace entre los montan-
tesy el material de revestimiento (por ejemplo, perfiles de interconexion), los cuales se unen a las grapas de fijacion del revestimiento
exterior. Seguin el fabricante utilizado, estas grapas podran ser rectangulares (necesitan en el material de revestimiento una ranura
plana), cilindricas (necesitan un orificio en los cantos) o mediante clips (pueden conllevar la realizacién de muescas).

Todos los elementos y materiales que formen parte del sistema de fijacién de la subestructura, o que sirvan para la sujecion de
las piezas del revestimiento exterior, deben ser de un material no oxidable (acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio...), estando
siempre dimensionados para absorber las solicitaciones mecanicas existentes. Los orificios o huecos de estas fijaciones (escuadras de
sustentacion, montantes, perfiles de interconexion...) deberian estar disefados en forma avellanaday, en lo posible, permitir el ajuste-
regulacion en el sentido de los tres ejes.

Por otra parte, en aquellas ranuras u orificios realizados en los cantos de las piezas/baldosas de revestimiento, situados en el borde
horizontal superior, es aconsejable colocarlos algln tipo de funda interna (por ejemplo, de poliamida), para que el espacio entre la
grapay el material no se llene de agua de lluviay, en caso de heladas, pueda romperse debido a la expansion del hielo. La geometria,
profundidad y tamafo de estas ranuras u orificios dependerd del espesor del material de revestimiento, de las solicitaciones y del
modo de colocacion (visto, semioculto u oculto).

Todo este conjunto de materiales debe estar aplicado por empresas y personal especializado, de forma que tengan pleno conocimien-
todel sistema constructivoy sepan cuidar todos los detalles de las distintas fases de trabajo. Uno de los aspectos méas importantes es que
el aislamiento recubraescrupulosamente todas las escuadras de sustentaciony cualquier espacio que pueda suponer un puente térmico.

Durante la fase de disposicion de los revestimientos discon-
tinuos de baldosas, la utilizacion de crucetas es esencial, pues
aseguran juntas de ancho uniforme. Actualmente, hay disponi-
bles crucetas autonivelantes que facilitan la nivelacién/hori-
zontalidad del revestimiento y evitan resaltes entre las piezas
o baldosas. Para la colocacién de las piezas del revestimiento
exterior siempre hay que recurrir a las fijaciones mecanicas (ya
sean desmontables o no); sin embargo, hay veces que es nece-
sario acudir, en ciertos puntos, a refuerzos mediante pegados,
para lo cual podré utilizarse un adhesivo a base de poliuretano
(polimeriza en contacto con la humedad ambiental formando un
elastomero de importante elasticidad y adherencia).

En el disefo de la fachada es conveniente que se haya estu-
diado especialmente que las distancias horizontales entre ven-
tanas, las distancias verticales entre dinteles de planta, las dis-
tancias con esquinas vy rincones, las distancias con la altura de
coronaciénde pretiles, etc., sean multiplos exactos de las dimen-  Fig. 6: fase de colocacién de la subestructura de aluminio y del aislamiento en
siones de las piezas o baldosas (sobre todo, cuando el sistema  unafachada ventilada.
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es de piezas con junta abierta). Esta modulacion permitird no desperdiciar material, minimizar los procesos de corte en obray evitar
piezas o panelesen T o en L que pueden ser mas propensos a fisurarse o desprenderse.

Como concepto final arecordar, hay que indicar que, independientemente del tipo de revestimiento a colocar, el hecho de disponer
de una cédmarade aire anterior ventilada nos permite evitar en gran medida que no existan filtraciones al interior, al menos en la parte
central de los pafios donde no haya encuentros ni puntos singulares. En el caso de rehabilitaciones, este sistema puede servir también
para resolver posibles problemas que hayan surgido por causa de las patologias del edificio (humedades, problemas de estanqueidad
al aire, existencia de ruidos o deterioro del aislamiento térmico).

Dicho todo esto, conviene indicar que la correcta ejecuciéon de una fachada ventilada pasa antes por un proyecto que defina clara-
mente el sistema constructivo elegido, avalado con DIT o DAU, estableciendo la organizacion, replanteo de los panos, resolucion de los
huecos, voladizos, vierteaguas, etc., con el apoyo imprescindible de la documentacién u oficina técnica del fabricante del sistema. Por
otraparte, en edificios altos es fundamental tener en cuenta también la exigencia de no propagacion del fuego en la vertical, segiin DB-SI.

e FACHADAS SATE

La decisién de colocar un sistema constructivo con un aislamiento térmico continuo por el exterior es una forma éptima de hacer la
envolvente desde el punto de vista energético; sin embargo, no tendria sentido disefar estas tipologias de cerramientos si no van
acompanfadas de otras de medidas pasivas que contribuyan a que dicha envolvente térmica sea ininterrumpida por todos los lados:
cubiertas, muros y suelo. En su caso, ademés deberan ir incrementadas por protecciones solares, control de las infiltraciones, carpin-
teria exterior de calidad (marcos con roturas de puente térmico, camaras de aire de suficiente espesor, vidrios bajo emisivos...), etc.

Lasfachadas SATE (ETICS, como se las conoce en Europa) tienen la ventaja, al igual que las fachadas ventiladas, de eliminar los puen-
tes térmicos en cantos de forjados y de pilares, evitar posibles condensaciones en zonas singulares y mejorar el comportamiento acus-
tico. Sin embargo, para algunos autores plantean algunas dudas de duracion en el tiempo en funcién de la estabilidad/funcionalidad
aportada por el tipo de aislamiento utilizado y los materiales que lo recubren. Los aislantes normalmente disponibles para este tipo de
fachada son: poliestireno expandido, poliestireno expandido con grafito, lana de roca hidrofugada y aglomerado de corcho expandido.

Segun se indica en el Documento Basico HS-1 del CTE (en los apartados 2.3.2 y 4.1.3), los aislantes que deberemos colocar seran
“no hidrofilos”. Se considerara que un aislante es no hidréfilo cuando tiene una succion o absorcion de agua a corto plazo por inmersién
parcial menor que 1 kg/m? (segtin ensayo UNE-EN 1609:2013) o una absorcion de agua a largo plazo por inmersion total menor que el
5% (seglin ensayo UNE-EN 12087:2013). También es conveniente colocar un material aislante que no genere particulas incandescentes
ni contribuya a la propagacién del fuego. Ademas de todo ello, dicho material deberd ser dimensionalmente estable ante los cambios
climatolodgicos a los que estan sometidas las fachadas, ser inertes (imputrescibles y no consentir el crecimiento de microorganismos)
y permitir la transpirabilidad (posibilitar que el aire y el vapor de agua circulen sin generar condensaciones o sus patologias asociadas).

Las piezas o materiales que necesita este tipo de cerramiento para montar el aislamiento por la parte exterior son: espiga de fija-
cion (de polipropileno o polietileno) con clavo de expansion para la fijaciéon mecanica de los paneles de aislamiento, malla de fibra de
vidrio con tratamiento superficial antialcalino para el refuerzo de la capa de regulacion, asi como accesorios para los encuentros y
puntos singulares como perfil metalico en forma de U para arranque horizontal en zdcalos, perfil de junta de dilatacion y perfil canto-
nera para la formacién de cantos perpendiculares y alineados.

Como productos de aplicacion superficial en himedo, tendriamos: mortero de adherenciay uniformizacion (que debe poseer buenas
caracteristicas de adherencia y alto grado de deformabilidad; es la capa que se coloca entre el soporte y el aislamiento exterior), mortero de
imprimacién y regularizacién (capa situada sobre los paneles de aislamiento y previa a la aplicacién del revestimiento, que contendrd la reti-
cula de fibra de vidrio y que mejora la absorciéon y la unién) y, finalmente, morteros acrilicos para la realizacion del revestimiento exterior
continuo (aplicados en capa fina para la impermeabilizacion, decoracion y proteccion de la fachada).

Durante la manipulacién del aislamiento se cuidaré realizar cortes limpios, para
que el acople entre los paneles sea éptimo (dispuestos contrapeados y en sentido
ascendente), y cuidando también que cuando se vayan a colocar las espigas de fi-
jacion no se rompan estas ni desgarren el aislante. Sin embargo, antes de todo ello
deberemos aplicar el mortero de adherencia y uniformizacion (extendido con llana
de dientes), para lo cual tendriamos que humedecer el soporte en caso existir tem-
peraturas altas o con viento seco. A la hora de colocar los paneles de aislamiento, el
numero y disposicion de espigas variarad en funciéon de las dimensiones del panel, Ia
altura del edificio, la carga de viento y la ubicacion edlico-altimétrica del edificio; esto
es, dichas espigas deberan estar situadas solo en esquinas, en esquinas y parte cen-
tral de los laterales, o también en la parte interior de los paneles (en mayor o menor
unidades por m?). Por otra parte, es importante considerar que conviene distanciar
varios centimetros el sistema SATE respecto al terreno, para lo cual colocaremos a
esta distancia el perfil de arranque, que iré fijado cada 25 cm aproximadamente.

Adicionalmente al armado general dispuesto sobre el material aislante (normal-
mente una reticula cuadricular de fibra de vidrio -o similar- de unos 150-200 g/m?, aber-
tura de luz 4 x 4 mm vy con solapes entre piezas de =20 cm) es conveniente colocar
también otro armado de refuerzo sobre las esquinas de las ventanas vy las puertas
mediante una pieza de malla a 45° de =20 x 40 cm, a modo de venda, para evitar la  Fig. 7: infografia con la sucesion de capas a disponer
aparicién de fisuras en puntos criticos, que es en donde se hacen mas visibles los  enun sistema patentado de aislamiento térmico por el
movimientos de fachada. exterior.
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Por su parte, la aplicacion del mortero, en relacion al armado de los panos, debe hacerse en dos capas (>3-5 mm cada una, segin
patente), de forma que la reticula quede en el centro del espesor de esta capa de regularizaciéon. Finalmente, el mortero de acabado
que conformara el revestimiento exterior deberd ser compatible con el resto de materiales inferiores, permitir la transpiracion,
aplicarse con un reparto homogéneo, cumplir el tiempo de fraguado de las capas anteriores y, por Ultimo, respetar las juntas de dila-
taciony los puntos singulares que se hubieran considerado previamente.

Hay que indicar que, en funcién de los fabricantes y sistemas elegidos (y a los que se les deberia exigir un DIT o DITE), el nimero
de capas y sus caracteristicas concretas podran variar de una manera u otra. De esta forma, los espesores, densidades, resistencias
mecéanicas, durabilidad, etc., seran diferentes. En este sentido, podra haber ocasiones en las que las dos capas de mortero que en-
vuelven la reticula de armado se conviertan en cuatro, pues esta reticula se extienda por duplicado. También, es posible que se sean
necesarias capas adicionales de imprimacion, de puente de union o que el revestimiento exterior sea de plaquetas cerdmicas en lugar
de enfoscados, en funcion de lo previsto en el proyecto.

Finalmente, al igual que lo dicho anteriormente para las fachadas ventiladas, hay que resaltar que la correcta ejecucién de esta
tipologfa constructiva pasa antes por un proyecto bien definidoy en el que se incluya la resolucion de todos los puntos y encuentros
singulares, para lo cual se podra contar con el apoyo del departamento técnico del fabricante. En caso necesario, durante la obra
-pero antes de iniciar el tajo propiamente dicho- se podra cambiar el sistema por otro de las mismas condiciones si asi lo autoriza la
direccion de facultativa, paralo cual el proyectista y/o director de obra debera elaborar el correspondiente modificado de proyecto.

NOTAS FINALES:

-En el caso de querer colocar uno de estos dos sistemas sobre edificios ya construidos, adquiere gran importancia
el estado del cerramiento preexistente, por lo que se debe evaluar este y realizar los trabajos de acondicionamiento
precisos antes de la ejecucion del SATE o de la fachada ventilada. El proyecto debe constatar la no existencia de
incompatibilidades de materiales y componentes y utilizar sistemas avalados.

-Los dos tipos de fachadas con aislamiento continuo aqui desarrolladas son sistemas de gran transcendencia para
el buen comportamiento térmico, acustico y energético del edificio, por lo que deben ser ejecutados por firmas
comerciales con amplia experienciay con profesionales formados. Al final de la ejecucién el DEO deberéa contar con
un certificado de colocacion segun las instrucciones de montaje establecidas por el fabricante/comercializador del
sistema ejecutado, de forma que pueda justificarse el control establecido por el CTE.
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